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XETESTE

Laboratorio Metalaurgico

RELATORIO DE ANALISE N°: 191.00264-07B VIA ORIGINAL

INTERESSADO : NPP Termopldstico Ltda.

Informacdes Fornecidas Pelo Interessado Sobre a(s) Amostra(s) Analisada(s):
IDENTIFICACAQ AMOSTRA : Alca Parrera
MATERIAL INFORMADO : Plastica
DOCUMENTO : 5/N°

OBJETIVO: Determinar a Resisténcia Maxima da amostra no ENSAIO DE TRACAO.
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Foto 1. Conjunto montado na maquina de tragdo para a realizagdo do ensaio.

RESULTADOS OBTIDOS:
1. Ensaio de Tracao:
Amostra N° Forca de Resisténcia Maxima (Kgf)
1 280
2 273
3 259

Bgulpamanta: Maguina Univareal da Engals Amaler Walpers 20 TUL - 750 - Cerificades de Calibrache N® S002.00.06 - Valdsge 20/03,/2007

Data de Emissdao, 15 de Fevereiro de 2007.
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Gerente Técnico
Eng. Industrial Mecénica - UNIMEP
Mestre Eng . Mecénica (Mal. & Processos) - UNICAMP
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“Prof. D Libardi __Eng®i
5 Gerente Comercial

Fisico — UNESP - Rio Claro

Mestre Eng. Metalirgica — USP - Bdo0 Carlos

Doutor Eng. Mecénica (Mat. & Processos) — UNICAMP

- Este relatdric é valide exclusivamente para a amostra analisada nas condigdes do recebimento, ndo sendo estendido @ quaisguer
gutras amostras, mesmo gue similares.
- A reproducidc deste documento somente podera ser feita integralmente, sem guaisguer alteracoes.
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